1. Badanie odporności korozyjnej metali (Ewa Czerwieniec „Chemia-materiały pomocnicze”)
· Korozja - definicja

· Korozja elektrochemiczna

· Korozja chemiczna

· Pasywacja metali

· Ochrona metali przed korozji
2. Oznaczanie stężenia roztworu HCl (Ewa Czerwieniec „Chemia-materiały pomocnicze”; P. Koszelnik, E. Czerwieniec, R. Gruca-Rokosz „Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej”)
· Rodzaje analizy chemicznej (jakościowa, ilościowa)

· Analiza objętościowa (rodzaje analizy objętościowej)
· Podstawowe pojęcia: miano roztworu, titr ant, punkt końcowy i równoważnikowy

· Alkacymetria

· Wskaźniki alkacymetryczne
3. Kinetyka chemiczna. Badanie wpływu stężenia substratów na szybkość reakcji chemicznej (Ewa Czerwieniec „Chemia-materiały pomocnicze”)

· Szybkość reakcji chemicznej

· Sposób wyznaczania szybkości reakcji z danych empirycznych

· Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej

4. Statyka chemiczna. Badanie wpływu stężenia reagentów na stan równowagi chemicznej (Ewa Czerwieniec „Chemia-materiały pomocnicze”)
· Równowaga chemiczna

· Reguła Le Chateliera-Browna 

· Czynniki wpływające na stan równowagi chemicznej

· Wpływ zmiany temperatury, stężenia i ciśnienia na stan równowagi chemicznej

· Kataliza
5. Oznaczanie agresywnego dwutlenku węgla w wodzie metodą bezpośrednią (Ewa Czerwieniec „Chemia-materiały pomocnicze”)
· Formy występowania CO2 w wodach

· CO2 agresywny i przynależny

· Znaczenie techniczne i sanitarne CO2 w wodzie wodociągowej

· Karbonatyzacja betonu
6. Badanie techniczne wody oznaczanie twardości ogólnej wody metodą wersenianową (P. Koszelnik, E. Czerwieniec, R. Gruca-Rokosz „Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej”)

· Kompleksometria
· Twardość wody (definicja, rodzaje)

· Twardość wody – znaczenie techniczne i sanitarne
7. Badanie techniczne wody oznaczanie zawartości siarczanów metodą Winklera oraz oznaczanie pH (Ewa Czerwieniec „Chemia-materiały pomocnicze”; dowolny podręcznik do „Chemii środowiska” lub „Chemii wód”)
· Formy siarki w wodzie 
· Znaczenie obecności siarczanów  w wodzie stosowanej w budownictwie
8. Oznaczanie żelaza w cemencie (Praca zbiorowa pod redakcją I. Baranowskiej „Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej i badań materiałów budowlanych”)
· Skład chemiczny cementu portlandzkiego

9. Analiza chemiczna cementu – oznaczanie zawartości tlenku wapnia i obliczenia modułów (Praca zbiorowa pod redakcją I. Baranowskiej „Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej i badań materiałów budowlanych”)
· Skład chemiczny cementu portlandzkiego
· Moduł hydrauliczny, krzemianowy i glinowy

10. Elektrolity – pomiar pH i wyznaczanie stałej dysocjacji (P. Koszelnik, E. Czerwieniec, R. Gruca-Rokosz „Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej”)

· Dysocjacja elektrolityczna
· Stała i stopień dysocjacji
· Iloczyn jonowy wody
· Odczyn roztworów (pH)

