CWICZENIA LABORATORYJNE Z CHEMII

7. BADANIE TECHNICZNE WODY OZNACZANIE
ZAWARTOSCI SIARCZANOW METODA WINKLERA
oraz OZNACZANIE pH

W budownictwie stosuje si¢ wode do zarabiania betonu 1 zapraw z kruszyw i spoiw.
Woda ta musi odpowiada¢ okreslonym wymaganiom technicznym. Zawarto$¢
siarczanéw (SO,”) musi by¢ mniejsza niz 600 mg/dm’, a dopuszczalny odczyn musi
by¢ wigkszy niz 4 jednostki pH.

WYKONANIE CWICZENIA:

Oznaczenie wykladnika stezenia jonow wodorowych, pH.

pH wody okresla si¢ za pomoca papierkow uniwersalnych. Papierek uniwersalny
nalezy zanurzy¢ w badanej wodzie na 15 s. Barwe, ktora przyjmuje papierek porownac
ze skala wzorcowa i odczyta¢ pH.

Nalezy oznaczy¢ pH wody wodociagowej 1 wody zanieczyszczonej. Wyniki wpisa¢ do
tabeli 2.

Oznaczenie zawartosci jonow siarczanowych SO,

Do dwoch probowek wlaé po 5 cm’ wody wodociagowej. Do jednej probowki dodaé
2,5 cm® 10% roztworu HCl oraz 2,5 cm® 10% roztworu BaCl, (z chwila rozpoczecia
dodawania BaCl, uruchomi¢ sekundomierz). Doswiadczenie najlepiej prowadzi¢ na
ciemnym tle. Zmierzy¢ czas uplywajacy do wystapienia zmgtnienia wody po dodaniu
odczynnikow (poréwnujac z woda bez dodatku odczynnikow). Na podstawie tabeli
1 oszacowaé zawarto$¢ jondw siarczanowych w wodzie (mg/dm’). Wynik wpisa¢ do
tabeli 2. Doktadnie umy¢ probdéwki szczotka.

Wykona¢ ta sama metoda oznaczenie jonOw siarczanowych w  wodzie
zanieczyszczonej. Na podstawie danych tabeli 1 okresli¢ zawarto$¢ siarczandéw
w probce wody zanieczyszczonej. Wyniki wpisac do tabeli 2.

OBLICZANIE WYNIKOW:

Tabela 1.
Przyblizona zawarto$é jonu SO, w wodzie (metoda Winklera).
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Tabela 2.

Woda wodociagowa | Woda zanieczyszczona
pH zbadana w stosunku
do normy
zawarto$¢ zbadana w stosunku
siarczanow | do normy
[mg/dm’]
Ogolna ocena przydatnosci wody

Po wykonaniu ¢wiczenia nalezy posprzata¢ stanowiska pracy: uzywane
szklo dokladnie umy¢ woda wodociagowa, a nastgpnie przeplukaé¢ woda
destylowang, stol laboratoryjny zetrze¢ na mokro!




